Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologacion de los
cementos para la fabricaciéon de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
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ANEXO. Especificaciones técnicas que deben cumplir, toma de muestras y métodos de ensayo a los
que deben someterse los cementos.

El Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energia en el campo de la normalizacién y
homologacion, aprobado por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 734/1985, de 20 de febrero, y por el Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero, establece que la declaracion de
obligatoriedad de una normativa se considera justificada por razones de seguridad publica, proteccion de la salud de
personas y animales, incluida la proteccion del medio ambiente y la defensa de los intereses del usuario o consumidor.

Considerando que los productos de construccion deben presentar caracteristicas tales que las obras a las que se
incorporen puedan cumplir los requisitos esenciales exigidos a las mismas y que el cemento, como material
fundamental de construccién, incide directamente en los niveles de seguridad y durabilidad de las obras que lo
incorporan y en la seguridad de las personas que las utilizan, resulta necesario el establecimiento de la normativa
obligatoria, asi como la homologacién de los cementos, de acuerdo con las disposiciones mencionadas, una vez
cumplido el tramite establecido en la directiva del consejo 83/189/CEE, de 28 de marzo de 1983, por la que se
establece un procedimiento de informacién en materia de normas y reglamentaciones técnicas,

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energia y previa deliberacion del Consejo de Ministros en su
reuniéon del dia 28 de octubre de 1988, dispongo:

Articulo 1.

Los cementos empleados para la fabricacion de hormigones y morteros destinados a cualquier tipo de obra o producto
prefabricado, cumpliran las especificaciones técnicas que figuran en el anexo a este Real Decreto.

Articulo 2.

1. Las especificaciones técnicas a las que se refiere el articulo anterior habran de observarse en los diferentes tipos de
cementos, tanto de fabricacién nacional como importados, cuya preceptiva homologacién se llevara a efecto de acuerdo
con el Reglamento General de actuaciones del Ministerio de Industria y Energia en el campo de la normalizacién y
homologacién aprobado por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 734/1985, de 20 de febrero, y por el Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero.

2. Se prohibe la fabricacién o importacion para comercializaciéon en el mercado interior, asi como la venta o utilizacién
en cualquier parte del territorio nacional de los cementos a que se refiere el articulo 1 del presente Real Decreto, que
correspondan a tipos no homologados o que, aun correspondiendo a tipos homologados, carezcan del certificado de
conformidad de la produccién.

Articulo 3.

1. Quedan sometidos a la homologacion de tipo y a la certificacion de conformidad de la produccién los cementos
destinados al mercado interior, exigiendose el cumplimiento de las especificaciones técnicas a las que se refiere el
articulo 1 del presente Real Decreto y la realizacidon de los ensayos correspondientes a dichas especificaciones.

2. Las pruebas y analisis requeridos para demostrar que los cementos cumplen las especificaciones técnicas exigidas en
el articulo 1, se llevaran a efecto segun los métodos de ensayo y toma de muestras descritos en el anexo de este Real
Decreto y se efectuaran en laboratorios oficialmente reconocidos.

Articulo 4.

Las solicitudes de homologacién se tramitaran siguiendo lo establecido por el Reglamento General de actuaciones del
Ministerio de Industria y Energia en el campo de la normalizacién y homologacién, en su capitulo 5, apartados 5.2.1 y
5.2.3. En la instancia se hara constar la identidad del peticionario asi como cuanta informacion adicional estime
conveniente aportar.



Articulo 5.

1. Al cumplirse un afio desde la fecha de homologacion de un cemento, sera necesario que el fabricante, su
representante o los importadores dispongan de un certificado de conformidad de la produccidon al modelo homologado
que acredite que se siguen manteniendo las mismas condiciones que sirvieron de base a la homologacién. Dicho
certificado de conformidad de la produccion deberéa renovarse con periodicidad anual.

2. Las solicitudes de certificacién de conformidad de la produccién correspondientes a un cemento homologado deberan
ir acompafadas de la documentacién consignada en el capitulo 6, seccién 1 del Reglamento General de actuaciones del
Ministerio de Industria y Energia en el campo de la normalizacién y homologacion.

3. La administracién podra llevar a cabo, por si misma o a través de laboratorios u organismos de control oficialmente
reconocidos, comprobaciones de tipo técnico realizando los muestreos y ensayos que estime necesarios, dentro de los
plazos de validez mencionados de los certificados de conformidad de la produccién, a fin de verificar la adecuacién del
cemento a las condiciones iniciales. Si los resultados fueran negativos, se procedera a anular la homologacion
concedida.

4. El Ministerio de Industria y Energia podréa sustituir tanto la homologacién de tipo como el certificado de conformidad
de la produccioén por los certificados de conformidad a normas emitidos por una asociacién o entidad de las previstas en
el articulo 5.1 del Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y segun el Real Decreto 800/1987, de 15 de mayo.

Articulo 6.

1. El Ministerio de Industria y Energia aceptara los certificados y protocolos de ensayos de los cementos legalmente
fabricados y comercializados en un Estado miembro de la Comunidad Econémica Europea, que hayan sido emitidos por
una entidad de control o laboratorio oficialmente reconocido, pertenecientes a un Estado miembro de la Comunidad
Econémica Europea, siempre que ofrezcan garantias técnicas, profesionales y de independencia equivalentes a las
exigidas por la legislacion esparfiola para las entidades colaboradoras y laboratorios acreditados a los que se hace
referencia en el Reglamento General de actuaciones del Ministerio de Industria y Energia en el campo de la
normalizacién y homologacion.

2. Los mencionados certificados y protocolos de ensayos deberan acreditar que los cementos legalmente fabricados y
comercializados en un Estado miembro de la Comunidad Econémica Europea cumplen las especificaciones técnicas que
figuran en el anexo del presente Real Decreto y que han satisfecho los ensayos y controles, realizados en el Estado
miembro de origen, efectuados segln los métodos de ensayo que también figuran en dicho anexo.

3. No obstante lo dispuesto en el citado Reglamento General de actuaciones del Ministerio de Industria y Energia en el
campo de la normalizacion y homologacion, los cementos legalmente fabricados y comercializados en un Estado
miembro de la Comunidad Econémica Europea, que cumplan las normas nacionales de seguridad que les conciernen, o
de otros paises con los que existe un acuerdo en este sentido, siempre que estas supongan un nivel de seguridad
equivalente al que poseen las correspondientes reglas técnicas espafiolas, se considerard que cumplen la
reglamentacion que les es exigible si vienen acompafiados, en el momento de su primera comercializacion en el
mercado espafiol, de un certificado emitido por la Direccién general competente del Ministerio de Industria y Energia,
en el que se reconozca la mencionada equivalencia.

Articulo 7.

La vigilancia e inspeccion de cuanto se establece en el presente Real Decreto y las posteriores normas que lo
desarrollen, se llevara a efecto por los correspondientes 6rganos de las administraciones publicas en el ambito de sus
competencias, de oficio o a peticién de parte.

DISPOSICION TRANSITORIA.

Lo dispuesto en este Real Decreto no sera de aplicacion a los cementos que se utilicen, a partir de la fecha de entrada
en vigor del mismo, en la ejecucion de obras contratadas con anterioridad a dicha fecha ni a los que figuren en
proyectos que hayan sido aprobados por las Administraciones Publicas o visados por los colegios profesionales antes de
la fecha mencionada, salvo acuerdo entre las partes contratantes y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 6 del
presente Real Decreto.

DISPOSICION FINAL PRIMERA.

Se faculta a los Ministros de Industria y Energia y de obras publicas y urbanismo para modificar, conjuntamente, las
referencias a las normas une que figuran en el anexo del presente Real Decreto.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA.

El presente Real Decreto entrara en vigor a los dos meses de su publicacion en el Boletin Oficial del Estado.
Dado en Madrid a 28 de octubre de 1988.

-Juan Carlos R.-

El Ministro de Industria y Energia,

José Claudio Aranzadi Martinez.



ANEXO.
Especificaciones técnicas que deben cumplir, toma de muestras y métodos de ensayo a los que deben
o
someterse los cementos.
1. Especificaciones técnicas y conformidad de la produccion

UNE 80 303-1:2001y Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.
1M:2006

UNE 80 303-2:2001y Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de
1M:2006 mar.

UNE 80 304:2006 Cementos. Calculo de la composicion potencial del clinker portland.

UNE 80 305:2001 Cementos blancos.

UNE 80 307:2001 Cementos para usos especiales.

UNE-EN 197-2:2000 Cementos. Parte 2: Evaluaciéon de la conformidad.

UNE-EN 197-2:2002 ERRATUM Cementos. Parte 2: Evaluacién de la conformidad.
2. Toma de muestras y métodos de ensayo

UNE-EN 196- Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinacidn de resistencias mecanicas.

1:2005

UNE-EN 196- Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Andlisis quimico de cementos.

2:2006

UNE-EN 196- Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinacion del tiempo de fraguado y de la
3:2005 estabilidad del volumen.

UNE-EN 196- Métodos de ensayo de cementos. Parte 5: Ensayo de puzolanicidad para los cementos puzolanicos.
5:2006

UNE-EN 196- Métodos de ensayo de cementos. Parte 8: Determinacion del calor de hidratacién. Método por
8:2005 disolucién.

UNE-EN 196- Métodos de ensayo de cementos. Parte 9: Determinacion del calor de hidratacién. Método
9:2005 semiadiabatico.

UNE 80117:2001 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos fisicos. Determinacion del color en los cementos
blancos.

UNE 80220:2000 Métodos de ensayo de cementos. Andlisis quimico. Determinacién de la humedad.

UNE 80216:1991 Métodos de ensayo de cementos. Determinacion cuantitativa de los componentes.
EX

UNE 80401:1991 Métodos de ensayo de cementos. Métodos de toma y preparacion de muestras de cemento.

Anexo:

Orden PRE/3796/2006, de 11 de diciembre, por la que se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el
anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologacién de los cementos
para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Articulo Unico. Modificacion del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la
homologacién de los cementos para la fabricacién de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA. Periodo transitorio para los cementos de aluminato célcico.
DISPOSICION DEROGATORIA UNICA. Derogacion normativa.
DISPOSICION FINAL UNICA. Entrada en vigor.

El Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologacién de los cementos para la
fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados, establece en su disposicion
final primera, que se faculta a los Ministros de Industria y Energia (actual Ministerio de Industria, Turismo y Comercio),
y Obras Publicas y Urbanismo (actual Ministerio de Fomento), para modificar conjuntamente las referencias a las
normas UNE que figuran en el anexo del mismo.

Habiéndose publicado la Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE 1.12.2005), por la que se publican las referencias
a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en
vigor del marcado CE relativo a los cementos de bajo calor de hidratacion (normas UNE-EN 197-1:2000/A1:2005 y
UNE-EN 14216:2005), asi como modificaciones en la normativa UNE relativa a los deméas cementos, se considera
conveniente su incorporacién a dicho Real Decreto, con la finalidad de coadyuvar a la armonizacién técnica que
persigue el nuevo enfoque comunitario.

Desde la publicacion del citado Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, han venido apareciendo paulatinamente
o6rdenes ministeriales de modificacién, que para mayor claridad administrativa resulta conveniente derogar con la
aparicion de esta ultima modificacion y actualizacion normativa y que se incluye en la presente Orden.



Esta disposicién ha sido sometida al procedimiento de informacién en materia de normas y reglamentaciones técnicas y
de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la informacion, previsto en la Directiva 98/34/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE de 20 de julio, asi como en el
Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incorpora estas Directivas al ordenamiento juridico espafiol.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Fomento, dispongo:

Articulo Unico. Modificacion del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la
homologaciéon de los cementos para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.

Se modifica el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologacién de
los cementos para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados, en los
siguientes términos:

ANEXO.
Especificaciones técnicas que deben cumplir, toma de muestras y métodos de ensayo a los que deben someterse los
cementos.

1. Especificaciones técnicas y conformidad de la produccion

UNE 80 303-1:2001 y Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.
1M:2006

UNE 80 303-2:2001 y Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de
1M:2006 mar.

UNE 80 304:2006 Cementos. Célculo de la composicién potencial del clinker portland.

UNE 80 305:2001 Cementos blancos.

UNE 80 307:2001 Cementos para usos especiales.

UNE-EN 197-2:2000 Cementos. Parte 2: Evaluacién de la conformidad.

UNE-EN 197-2:2002 ERRATUM Cementos. Parte 2: Evaluacién de la conformidad.

2. Toma de muestras y métodos de ensayo

UNE-EN 196- Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinacidn de resistencias mecanicas.

1:2005

UNE-EN 196- Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Andlisis quimico de cementos.

2:2006

UNE-EN 196- Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinacion del tiempo de fraguado y de la
3:2005 estabilidad del volumen.

UNE-EN 196- Métodos de ensayo de cementos. Parte 5: Ensayo de puzolanicidad para los cementos puzolanicos.
5:2006

UNE-EN 196- Métodos de ensayo de cementos. Parte 8: Determinacion del calor de hidratacién. Método por
8:2005 disolucién.

UNE-EN 196- Métodos de ensayo de cementos. Parte 9: Determinacion del calor de hidratacién. Método
9:2005 semiadiabatico.

UNE 80117:2001 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos fisicos. Determinacién del color en los cementos
blancos.

UNE 80220:2000 Métodos de ensayo de cementos. Andlisis quimico. Determinacién de la humedad.

UNE 80216:1991 Métodos de ensayo de cementos. Determinacion cuantitativa de los componentes.
EX

UNE 80401:1991 Métodos de ensayo de cementos. Métodos de toma y preparacion de muestras de cemento.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA. Periodo transitorio para los cementos de aluminato calcico.

Para los cementos de aluminato calcico destinados a comercializarse en el mercado interior, se podra optar, desde la
fecha de entrada en vigor de esta orden hasta el 1 de agosto de 2007, entre la homologacion de tipo y la certificacion
de conformidad de la produccién, aplicando las especificaciones técnicas de la norma UNE 80310:1996, de acuerdo con
las disposiciones del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, o el marcado CE, por aplicaciéon del anejo ZA de la
norma UNE EN 14647:2006, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,
relativa a la aproximacion de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre
los productos de construcciéon y el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por la que se incorpora al
ordenamiento juridico espafiol.

A partir de la citada fecha de 1 de agosto de 2007 los cementos de aluminato calcico deberan de ostentar el marcado
CE y, por tanto, no les sera de aplicacion el Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre.



DISPOSICION DEROGATORIA UNICA. Derogacion normativa.
1. Quedan derogadas, a partir de la entrada en vigor de la presente Orden, las disposiciones siguientes:

a. Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno, de 28 de junio de 1989, por
la que se madifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de
octubre.

b. Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno, de 28 de diciembre de 1989,
por la que se da nueva redaccion al apartado 2° de la Orden de 28 de junio de 1989, por la que se modifican
las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre.

c. Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno, de 28 de junio de 1990,
sobre el plazo de entrada en vigor de la orden de 28 de junio de 1989, por la que se modifican las referencias
a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre.

d. Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno, de 4 de febrero de 1992, por
la que se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de
octubre.

e. Orden del Ministerio de la Presidencia, de 21 de mayo de 1997, por la que se modifican las referencias a
normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre.

f. Orden PRE/2829/2002, de 11 de noviembre, por la que se modifican las referencias a normas UNE que figuran
en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre.

2. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en esta
Orden.

DISPOSICION FINAL UNICA. Entrada en vigor.
Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacién en el Boletin Oficial del Estado.
Madrid, 11 de diciembre de 2006.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz.

ORDEN de 17 de enero de 1989 por la que se Establece la Certificacion de conformidad a normas como
alternativa de la Homologacion de los Cementos para la fabricaciéon de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados.

El Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologacién de los cementos para la
fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados, establece en el punto 4 de su
art. 5 que el Ministerio de Industria y Energia podra sustituir tanto la homologacién de tipo como el certificado de
conformidad de la produccién por los certificados de conformidad a normas emitidos por una asociacion o entidad de las
previstas en el art. 5.1 del Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto.

Los certificados y marcas de conformidad otorgados a los productos contemplados, y sujetos a homologacion, en el
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, han sido suficientemente desarrollados por la Asociacidon Espafiola de
Normalizacién y Certificacion (AENOR), reconocida por Orden de 26 de febrero de 1986, al amparo de lo dispuesto en el
Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las actividades de normalizaciéon y

certificacion.

En su virtud, este Ministerio, ha dispuesto:

Primero

A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Disposicion para los productos sujetos a especificaciones
técnicas y preceptiva homologacién, de acuerdo con el Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, el certificado o
marca de conformidad a normas emitido por la Asociacidon Espafiola de Normalizacién y Certificacion (AENOR), tendra la
misma validez que la homologacion concedida por el Ministerio de Industria y Energia.

Segundo

Los certificados o marcas de conformidad que emita la Asociacidn Espafiola de Normalizacién y Certificacion (AENOR), a
efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, seran objeto de publicacién en el "Boletin Oficial del Estado™ mediante
Resolucién de la Direccion General de Politica Tecnolégica.

Tercero

Las referidas certificaciones y marcas de conformidad a normas, deberan ser concedidas en base a los certificados y
protocolos de ensayo de cualesquiera de las Entidades de inspeccidon y control reglamentario, y de los laboratorios
debidamente acreditados por el Ministerio de Industria y Energia para la homologacién de los productos incluidos en el
ambito de aplicacion del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre.

Cuarto

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de su publicacién en el "Boletin Oficial del Estado".

Lo que comunico a V.l. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 17 de enero de 1989.

ARANZADI MARTINEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario.



